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Изучение Влияния термического и радиационного 
воздействия на структуру и свойства стали 37ХГф

В работе исследованы механические свойства конструкционной стали 37ХГФ по-
сле термической обработки и ионной имплантации. С помощью оптической и элек-
тронной микроскопии изучена микроструктура стали 37ХГФ после различных ре-
жимов обработок.
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STUDY OF THE INFLUENCE OF THERMAL AND RADIATION EFFECTS  
ON THE 37HGF STEEL STRUCTURE AND PROPERTIES

The mechanical properties of 37HGF construction steel after heat treatment 
and ion implantation were investigated. By means ofoptical and electron microscopy the 
microstructure of 37 HGF steel was studied after various treatments
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Термическая обработка является традиционным методом получе-
ния оптимальных структуры и свойств материала. Весьма пер-

спективным является также использование нетрадиционных методов, 
таких как лазерная обработка, обработка интенсивными потоками плаз-
мы, ионно- или электронно-лучевая обработка. Особый интерес пред-
ставляет ионная имплантация, поскольку ионно-лучевая обработка по-
зволяет модифицировать не только приповерхностный слой, но в ряде 
случаев и весь объем материала [1].

Образцы исследуемой стали 37ХГФ подвергали закалке от tн = 850 оС 
и отпуску при tн = 650 оС, с выдержкой 5, 15, 60 минут. Образцы после 
закалки и отпуска подвергались облучению ионами аргона по различ-
ным режимам.
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С помощью просвечивающей электронной микроскопии обна-
ружено, что в стали 37ХГФ после закалки от 850 °C образуются кри-
сталлы мартенсита шириной 0,3–0,5 мкм. После отпуска (при 650 °C 
и  τвыд = 15  мин) сохраняются реечные кристаллы α-фазы. Внутри 
и по границам α-фазы наблюдаются частицы цементита. Облучение 
закаленных образцов (Е = 25 кэВ, j = 350 мкА/см 2, без выдержки) при-
водит к нагреву стали до температуры 650 °C, что не вызывает изме-
нения морфологии α-фазы (рис. 1). Выдержка τ = 15 мин при 650 °C 
приводит к распаду мартенсита с образованием частиц цементита раз-
мером 0,1–0,2 мкм.
а                                                                    б

Рис. 1. Микроструктура исследуемой стали после различных обработок:
а — закалка и отпуск; б — закалка и облучение

Найдено, что твердость исследуемой стали после закалки (57±2) 
HRC. Облучение в режиме Е = 25 кэВ, j = 350 мкА/см 2 с нагревом 
до 400 °C снижает твердость до (50 ± 2) HRC. Облучение в режиме 
Е = 20 кэВ, j = 300 мкА/см 2 при нагреве до 650 °C без выдержки приво-
дит к уровню твердости (40 ± 2) HRC. Выдержка в течение 5, 15 минут 
при температуре облучения 650 °C с последующим охлаждением на воз-
духе не приводит к изменению твердости ((41 ± 2) HRC).

Установлено, что после отпуска при температуре 650 °C и τвыд = 15 мин 
твердость (33 ± 2) HRC. Облучение в режиме Е = 20 кэВ, j = 300 мкА/см 2 
с нагревом до 80 и 200 °C после отпуска приводит к повышению твердо-
сти до (41 ± 2) HRC. После отпуска при температуре 650 °C и τвыд = 60 мин 
твердость (27 ± 2) HRC. Последующее облучение в режиме Е = 20 кэВ, 
j = 300 мкА/см 2 с нагревом до 80 и 200 °C приводит к увеличению твер-
дости до (35 ± 2) HRC и (41 ± 2) HRC соответственно.

Показано, что сталь 37ХГФ после закалки от  850  °C и  отпуска 
при 650 °C и τвыд = 60 мин имеет комплекс свойств: σ0,2 = 850 МПа, 
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σв = 910 МПа, δ = 16 %, ψ = 51 %. Облучение (Е = 25 кэВ, j = 350 мкА/см 2, 
tн = 650 °C без выдержки) после закалки повышает прочностные свой-
ства (σ0,2 = 895 МПа, σв = 957 МПа) и незначительно снижает пластич-
ность (δ = 11 %, ψ = 37 %).
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