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Метод динамического сорбционного концентрирования является быстрым и 

экономичным способом селективного извлечения ионов металлов из различных 

объектов. Целью настоящей работы было изучение влияния кислотности среды 

на извлечение ионов кобальта (II) сорбентами на основе полиэтиленимина со 

степенями сульфоэтилирования 0,74 (СЭПЭИ 0,74) и 0,34 (СЭПЭИ 0,34) в дина-

мическом режиме. Сорбенты синтезированы в ИОС УрО РАН под руководством 

к.х.н. А. В. Пестова по методике, описанной в [1]. 

Исходный раствор с концентрацией ионов кобальта (II) 5∙10
-4

 моль/дм
3
 про-

пускали порциями по 10,0 см
3
 через концентрирующий патрон, содержащий 

навеску сорбента (0,0200 г) со скоростью 2 см
3
/мин. Кислотность среды создава-

ли аммиачно-ацетатными буферными растворами pH 5-7. Десорбцию 

кобальта (II) проводили 1 моль/дм
3
 хлороводородной кислоты. Концентрацию 

ионов металла в растворах до и после сорбции определяли методом атомно-

абсорбционной спектроскопии на спектрометре Solaar M6. 

По полученным динамическим выходным кривым сорбции ионов кобаль-

та (II) СЭПЭИ 0,34 и СЭПЭИ 0,74 при разных pH рассчитаны значения динами-

ческой обменной емкости сорбентов (см. таблицу). 

 

Влияние кислотности среды на динамическую обменную емкость СЭПЭИ  

(q, ммоль/г) 

Сорбент рH 5,0 рH 6,0 рH 7,0 

СЭПЭИ 0,74 0,04 0,19 0,61 

СЭПЭИ 0,34  0,14 - 0,61 

 

Ранее [1] показано, что СЭПЭИ проявляет селективные свойства к ионам ме-

ди (II) в статических условиях. Настоящая работа проведена с целью подбора 

условий для снижения сорбции сопутствующих ионов металлов в динамическом 

режиме. Установлено, что увеличение степени модифицирования полиэтилени-

мина слабо влияет на сорбцию ионов кобальта (II), однако при pH 5,0 его извле-

чение меньше. Это обстоятельство позволяет предположить, что данные условия 

будут оптимальными для селективного извлечения ионов меди (II) СЭПЭИ 0,74 

в динамических условиях. 
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