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Водорастворимые полимеры привлекают внимание исследователей и практиков 

вследствие уникальности их свойств и возможности широкого практического 

применения. Полиэлектролиты  ̶ это молекулы полимера, обладающие заряжен-

ными звеньями. Области применения полиэлектролитов определяются свой-

ствами этих полимеров: растворимостью в водных средах, способностью эффек-

тивно взаимодействовать с заряженными частицами и поверхностями, способ-

ностью адсорбироваться на незаряженных частицах, сообщая им заряд, устойчи-

востью к химическим и биологическим воздействиям. Одним из подобных по-

лимеров является поливинилпирролидон (ПВПД). 

Целью настоящей работы явилось исследование реологических свойств вод-

ных растворов ПВПД с разным значением рН в постоянном магнитном поле. 

Молекулярная масса образца составляла 25 кДа (SERVA). Измерения вязкости 

растворов ПВПД проводили на реометре Rheotest при Т=295 К. Величина рН 

исследованных растворов составляла 2.0 и 6.0, концентрация – 40 % масс. Рас-

творы готовили при температуре 313 К в течение 4 суток. Измерения зависимо-

стей вязкости растворов от скорости сдвигового деформирования проводили с 

помощью реометра Rheotest RN 4.1 в измерительной системе цилиндр-цилиндр. 

Использовали латунный рабочий узел. Силовые линии постоянного магнитного 

поля (Н=3.7 кЭ) были направлены перпендикулярно оси вращения ротора. Ско-

рость сдвига равномерно увеличивали от 0 до 100 с
-1

 в течение 5 минут. Предва-

рительно оценивали величину тормозящего электромагнитного момента по за-

висимости напряжения сдвига от скорости сдвига при вращении не заполненно-

го раствором латунного рабочего узла в магнитном поле.  

Перед проведением измерений вязкости (η) в магнитном поле растворы по-

мещали в измерительный узел и выдерживали в поле 20 минут (η20 ). Обнаруже-

но, что реологические кривые исследованных растворов имеют вид, характер-

ный для неньютоновских вязкопластичных систем. Выдерживание растворов в 

магнитном поле приводит к росту начальной вязкости η
0
 в 3 – 4 раза. Показано, 

что вязкость растворов ПВПД зависит от рН. Полученные результаты трактуют-

ся с точки зрения существования в растворах ПВПД гидрофильно-гидрофобной 

гидратации и флуктуационной сетки зацеплений макромолекул. 


