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Ингибитор НАПОР-1012 предназначен для защиты от коррозии скважинного 

оборудования при добыче нефти, а также трубопроводов, транспортирующих 

обводненную нефтяную эмульсию и сточные воды, содержащие растворенные 

сероводород и углекислоту, и подавления роста сульфатвосстанавливающих 

бактерий. НАПОР-1012 представляет собой смесь четвертичной пиридиниевой 

соли, неионогенного ПАВ и катионоактивного фосфорсодержащего ПАВ в сме-

си органических растворителей. 

В данное работе проведено исследование эффективности действия ингибито-

ра НАПОР-1012 при коррозии низкоуглеродистой стали 3 (Ст.3) в слабоминера-

лизованной воде. Потенциодинамические исследования проводили в естествен-

но аэрируемой модельной воде № 5 состава, мг/дм
3
: NaCl - 82,0; Na2SO4 – 74,0; 

NaHCO3 – 80,0; Ca(NO3)2 – 83,0 (ГОСТ 9.502-82) без и с травлением поверхности 

стального электрода.  Величина рН модельной воды составляла 7,19-7,21. Кон-

центрацию ингибитора (Синг) изменяли от:10 до 50 мг/дм
3
.  

В модельной воде без и в присутствии ингибитора Ст.3 не переходит в пас-

сивное состояние. Показано, что ингибитор НАПОР-1012 в естественно аэриру-

емом м.р.№5 не замедляет скорость коррозии Ст.3. Однако данный ингибитор 

уменьшает скорость катодного процесса коррозии Ст.3. Наибольший защитный 

эффект наблюдается при Синг = 20 мг/дм
3
 и составляет 92% и 55% без и с трав-

лением поверхности Ст.3 соответственно.  

На основании зависимостей коэффициента торможения и защитного эффекта 

от Синг установлено, что если предварительного травления поверхности электро-

да не проводилось, то ингибитор действует по энергетическому механизму на 

катодный процесс, протекающий на энергетически однородной поверхности. 

Известно, что ингибиторы на основе четвертичных пиридиниевых солей и кати-

оноактивных ПАВ способны к физической адсорбции: молекулы ингибитора 

встраиваются в диффузионную обкладку двойного электрического слоя, изменяя 

при этом ψ1-потенциал, тем самым создавая дополнительный энергетический 

барьер. 

Оценить механизм действия ингибитора на катодный процесс при условии 

травления поверхности Ст.3 оказалось невозможно вследствие отсутствия ли-

нейной зависимости коэффициента торможения и защитного эффекта от Синг.  


