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В последнее время большой интерес исследователей вызывают полиэлектроли-

ты - высокомолекулярные соединения, макромолекулы которых содержат ионо-

генные группы, способные к диссоциации на ионы. Широко используются поли-

электролиты, которые диссоциируют с образованием полианиона, например, 

полиакриловая кислота. Значительно реже используются полиэлектролиты, мак-

ромолекула которых способна к образованию поликатиона. К числу таких элек-

тролитов относится полидиаллилдиметиламмоний хлорид ПДАДМАХ. 

ПДАДМАХ представляет собой высокомолекулярный катионоактивный по-

лимер негорючий, малотоксичный и взрывобезопасный (см. рисунок). 

 

 
Структура звена полидиаллилдиметиламмоний хлорида 

 

Он используется в качестве флокулянта для интенсификации процессов 

очистки сточных вод нефтеперерабатывающей промышленности, очистки рас-

творов антибиотиков в медицинской промышленности и др. Слабосшитый по-

лидиаллилдиметиламмоний хлорид обладает высокой степенью набухания. Для 

уменьшения степени набухания его можно смешивать с менее набухающими 

полимерами, например, с полиакриламидом ПАА. Целью данной работы являет-

ся изучение сорбции воды пленками ПДАДМАХ-ПАА и их смеси состава 50:50. 

Объектами исследования служили: ПДАДМАХ, ПАА и их смесь состава 50:50. 

Образцы готовили в виде пленок из 1% водных растворов. Пленки были высу-

шены на воздухе при температуре 90°, а затем при остаточном давлении 10³ Па 

при температуре 25°С. На образцах была изучена равновесная сорбция паров 

воды при 25°С объемным методом с использованием автоматического анализа-

тора площади поверхности пористости ASAP 2020 фирмы Micromeritics(США). 

Из полученных изотерм следует, что максимальной сорбционной способностью 

по отношению к воде обладает ПДАДМАХ наименьшей – ПАА, смесь 

ПДАДМАХ-ПАА 50:50 занимает промежуточное положение. Таким образом, 

смешение полидиаллилдиметиламмоний хлорида с полиакриламидом позволяет 

уменьшить его сорбционную способность по отношению к воде. 
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