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Одним из направлений получения новых полимерных материалов является ре-

акционное (вынужденное) смешение уже готовых высокомолекулярных соеди-

нений посредством ковалентного связывания разнородных макромолекулам в 

результате реакций между «якорными» функциональными группами, присут-

ствующими в структуре полимерных реагентов. Получаемые в результате по-

добных макромолекулярных реакций продукты носят название парных полиме-

ров (интерполимеров). Если одним из полимерных участников реакции является 

водорастворимый полимер, то получаемые посредством реакционного смешения 

сетчатые парные полимеры, будут обладать сродством к воде, т.е. при набуха-

нии образовывать гидрогели. В качестве одного из полимерных субстратов мо-

гут быть использованы такие как целлюлоза, хитозан, крахмал, арабиногалактан, 

модифицированные путем введения в их структуру ионогенных NH-

незамещенных тетразольных циклов. В качестве контрагентов реакционного 

смешения можно использовать различные полимеры, в структуре которых со-

держится небольшое количество «якорных» оксирановых фрагментов, облада-

ющих химическим сродством к тетразольным гетероциклам. В настоящей рабо-

те были использованы полистирол, полиметилметакрилат, поли-N-

винилпирролидон, модифицированные введением оксирановых фрагментов.  

Процесс формирования сетчатых парных полимеров, в зависимости от при-

роды полисахарида и карбоцепного полимера, занимает от часа до 7 суток, а вы-

ход гель-фракции от 40 до 90 %. В результате полученные сетчатые парные по-

лимеры, способны к ограниченному набуханию к воде, с образованием поли-

электролитных, pH-чувствительных гидрогелей. Для систем с определенным 

гидрофильным-гидрофобным балансом отмечено наличие и термочувствитель-

ности. Для парных полимеров на основе тетразолированного хитозана характер-

но проявление полиамфолитных свойств; степень набухания гидрогелей возрас-

тает, как в кислой (за счет ионизации аминогрупп хитозана), так и щелочной 

среде (за счет ионизации тетразольных фрагментов).  

Присутствие в структуре парных полимеров тетразольных, пирролидоновых, 

пиранозных фрагментов предполагает способность интерполимеров к реакциям 

ковалентного связывания и комлексообразования с объектами органической и 

неорганической природы, в том числе и физиологически активными вещества-

ми. Последнее обстоятельство может быть весьма перспективным в плане со-

здания гелеобразных лекарственных форм различного фармакологического дей-

ствия. 
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