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Проведено исследование реологических свойств водных растворов полоксаме-

ров (сополимеров полиэтиленоксида и полипропиленоксида), различающихся 

соотношением оксиэтиленовых и оксипропиленовых мономерных звеньев и их 

расположением в составе макромолекул при различных температурах. Исследо-

вали 2 образца полоксамера – 188 и 407. Полоксамер 188 при близких значениях 

молекулярной массы имеет более высокое содержание оксиэтиленовых моно-

мерных звеньев по сравнению с полоксамером 407. 

Растворы полоксамера 188 во всем исследуемом температурном интервале 

(10-50 ºC) представляют собой ньютоновские жидкости. Растворы полоксамера 

407 в области низких значений температур (10-25 ºC) представляют собой низ-

ковязкие жидкости, с повышением температуры от 25 до 40 ºC происходит уве-

личение вязкости до формирования прочного геля, что связано с действием дис-

персионных сил между метиленовыми группами оксипропиленовых звеньев. 

Дальнейшее повышение температуры свыше 40 ºC влечет за собой снижение 

вязкости, что обусловлено дезагрегацией макромолекул. Путём изменения соот-

ношения оксиэтиленовых и оксипропиленовых звеньев (подбора марки полок-

самера) и его концентрации можно достичь образования геля в температурном 

режиме его эксплуатации. Этот аспект играет большую роль для использования 

данного полимера в технологии мягких лекарственных форм. 

Для оценки влияния вспомогательных веществ на реологические свойства ге-

ля был выбран раствор с процентным содержанием полоксамера 407 18%, так 

как максимум значения вязкости для него наблюдается при 35 ºC, что соответ-

ствует средней температуре кожи человека. 

Установлено, что добавление таких веществ, как глицерин и пропиленгли-

коль, в количестве 10% не оказывает существенного влияния на значения вязко-

сти. 


