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ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОМА, КАК ФАКТОР 

СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАПАСОВ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ 

 
Environmental problems arising from the mining and enrichment of metal ores have led to an 

increase in demand for ferrous and non-ferrous scrap metals. Resource processing is gaining 

momentum in the metallurgical industry. The article describes modern and promising technologies 

used in secondary metallurgy. Particular attention is paid to existing varieties of scrap and methods 

of its disposal. The problems that have developed in the industry to date are considered. The article 

analyzes the prospects for the development of the ferrous scrap industry in Russia in the medium 

term. 

 

Повышение экологичности производства является мировым трендом, как 

на современном этапе, так и в долгосрочной перспективе. Это создает 

предпосылки для использования лома в качестве одного из самых 

востребованных ресурсов. Грядущее трансграничное регулирование выбросов 

углекислого газа в Евросоюзе в очередной раз показало проблему 

трансформации по пути экологичной и безуглеродной экономики. 

Использование металлического лома в качестве ресурса соответствует 

идеологии циркулярной экономики и позволяет оптимизировать выбросы 

вредных веществ при производстве. 

При вторичном использовании лома производится сбор и обезвреживание 

опасных отходов с примесями свинца, молибдена, кобальта и др. после 

устранения которых экосистеме требуется еще около 30 лет для восстановления. 

Очищается и рекультивируется земля, на которой образовался лом, что 

сохраняет качество окружающей среды.  

Стоимость металлургической продукции напрямую влияет на цену товаров 

народного потребления, включая автомобили, дома, электронику и 

нефтепродукты. Конкурентоспособность товаров, производимых в России, 

обеспечивается занятостью населения и налоговыми поступлениями в бюджет. 

Именно поэтому отрасль вторичного сырья для черной и цветной металлургии 

так важна для экономики России. 
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В таблице 1 приведены основные способы утилизации металлолома, 

систематизированные по данным [1]: 

Таблица 1 

Основные направления утилизации металлолома 

Способ утилизации 

металлического лома 
Пояснение 

Накопление металлолома на 

территории предприятия, с 

последующей переработкой 

Способ считается одним из наиболее выгодных с 

финансовой точки зрения. Собственник несет 

минимальное количество издержек, при получении 

более дешевого сырья 

Самостоятельная утилизация и 

вывоз металлических отходов на 

специально предназначенные 

свалки 

Такой способ несет больше издержек предприятиям, 

так как выделяются средства для транспортировки 

лома на место переработки 

Транспортировка на свалку 

вместе с ТБО 

Противозаконный способ, так как металлический 

засор заметно затрудняет переработку отходов 

Сдача в специализированные 

пункты приема 

Данный вариант зачастую используется 

физическими лицами, а не предприятиями при 

большом накопление металлического хлама 

 

Существует большое количество задач, которые решает вторичная 

переработка металлолома. Этот процесс является выгодным для всех участников 

данных экономических отношений. 

Основные задачи утилизации: 

− oчистка местности от старых металлических отходов; 

− получение денежных компенсаций за неиспользуемые изделия и 

конструкции; 

− улучшение экологической ситуации и частоты окружающей среды в 

населенном пункте; 

− помощь пpoмышленным предприятиям; 

− улучшение экономической ситуации в стране. 

Утилизация металла, утратившего свойства, проводится с учетом его 

структуры [2]. Для вторичного использования годиться лишь три вида 

металлолома [3] (табл.2).  

Переработка металла для вторичного использования является долгим и 

трудозатратным процессом. Начальный этап – это сортировка, в переработке 
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металлолома считается определяющим. С помощью его из «микса» металлолома 

удаляются все ненужные предметы, называемые сором, которые в последующем 

могут уменьшать качество сырья. 

Таблица 2 

Характеристика видов металла, предназначенных для переработки  

Вид лома Характеристика Пример 

Черный стойкость к механической нагрузке, отличная 

свариваемость, виды черного металла 

отличаются содержанием углерода; 

сталь, чугун 

Драгоценный неподверженность ржавлению, окислению Серебро, платина, 

золото 

Цветной высокая ковкость, пластичность, малый вес, 

повышенная теплопроводность, 

антикоррозийная стойкость 

Медь, алюминий, 

титан, свинец 

 

На данном этапе необходимо учесть все критерии отбора: размер изделия, 

вес и материал, из которого он изготовлен, нужно понять есть ли в составе 

дополнительные примеси. Далее, если того требует изделие, его режут. Резка 

применяется для габаритных изделий. Последним этапом обработки является 

чистка материала, ее выполняют с помощью процесса сепарации, которая 

позволяет отчистить лом от пыли, ржавчины и других ненужных веществ.  

После проведения перечисленных операций металлолом отправляется на 

переплавку, в последующем получается материал, который не уступает по 

качеству металлу добытой из железной руды.  

На добычу железной руды уходит много денег и сил, что делает этот 

процесс достаточно дорогим. Переплав же позволяет значительно сэкономить на 

всем этом, сократить потребление энергоресурсов и ускорить процесс получения 

необходимого сырья для производственных нужд. Добыча железной руды 

является более затратным процессом, чем ломозаготовка, не только по 

экономическим факторам, но и по времени. Извлечение цветных металлов из руд 

с низким содержанием также приводит к образованию пустой породы в больших 

количествах. При разложении многие металлы выделяют вредные соли, 

попадающие в почву, воду и затем воздух, следуя естественному круговороту 
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воды, а некоторые сразу «выбрасывают» их в атмосферу, не говоря уже о том, 

что некоторые металлы радиоактивны, и их разложение может занять десятки 

или сотни лет. 

При добыче используется лишь 25 % сырья. Отвальные хвосты, 

формирующиеся при производстве товарных железных руд, медных, 

цинковых и пиритных концентратов, содержат серьезное количество меди, 

цинка, серы, редких элементов.  

Сами отходы не только занимают огромные площади, но и являются 

источником загрязнений, отравляющих воду, почвы, воздух. За годы разработки 

месторождений на прилегающих территориях накапливается огромное 

количество твердых отходов добычи, таких как отвалы, окисленные и 

забалансовые руды, илы в прудах нейтрализации рудничных вод. Необходимо 

также отметить, что при добыче сырья выбрасывается большое количество 

вредных газов, при попадании в атмосферу которых усиливается 

парниковый эффект. 

Объем ломозаготовки в 2020 году составил 24,5 млн т. [4] Значительный 

вклад в этот объем внесли регионы Сибири и Дальнего Востока (рис. 1). 

 

Рис. 1. Заготовка и баланс рынка черного лома в РФ  

(составлено автором с использованием данных [4, 5]). 

 

Более 20 % заготовленного в России лома черных металлов 

экспортируется, выручка от реализации лома черных металлов и железной руды 

в 2019 году была практически одинаковой. В Китае, крупнейшем потребителе и 
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импортере лома черных металлов, ожидается дальнейшее увеличение спроса на 

стальной лом. Япония была крупнейшим экспортером стального лома в Китай в 

2019 году, за ней следуют США и Австралия [5]. 

Металлолом является основным сырьем для производства строительной 

арматуры и труб на электрометаллургических предприятиях. Экспортные цены 

на лом черных металлов в 2020 году выросли на 71 % и к началу января 2021 

года достигли исторического максимума в $ 488 за тонну [4].  

Этому способствовало снижение сбора металлолома, а также сокращение 

добычи руды из-за карантинных мер по всему миру. На этом фоне и цена 

поставки лома для российских металлургов выросла на 51 %, вслед за этим вдвое 

подорожала строительная арматура [6]. Заготовление лома черных металлов в 

Российской Федерации составило 30,1 млн т., что является рекордом за 

последние десятилетие. 

С январь по июль 2021 года наблюдался рост процесса ломосбора (табл. 3).  

Таблица 3 

Состояние рынка лома черных металлов в РФ, тыс. т. 

Показатель / период 
12 месяцев Относ.изм., 

% 2020 год 2021 год 

Потребление внутри 

России 
22 833 26 613 116,6 

Экспорт в Беларусь 1 121 1 093 97,5 

Импорт из Казахстана и 

Киргизии 
396 794 200,5 

Экспорт вне ЕЭС 3 816 3 218 84,4 

Ломозаготовка в России 27 374 30 130 110,0 

Показатель / период 
Декабрь Относ. изм., 

% 2020 год 2021 год 

Потребление внутри 

России 
2 133 2 180 102,2 

Экспорт в Беларусь 100 54 54,0 

Импорт из Казахстана и 

Киргизии 
92 69 75,0 

Экспорт вне ЕЭС 400 382 95,5 

Ломозаготовка в России 2 541 2 547 100,2 
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Ценовая политика данной отрасли помогла стимулировать граждан на 

добровольную сдачу остаточного бытового лома. Но в связи с увеличением 

пошлины на экспорт до 70 евро 1 августа 2021 года, привело к сокращению сбора 

лома (-10,6 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, что 

является самым низким показателем за 10 лет) [7]. 

Это было вызвано стагнацией потребления на внешних и внутренних 

рынках: падение экспорта в 2 раза и потребления лома российскими заводами на 

2,6 в августе-ноябре 2021 года. В декабре наблюдался ажиотаж благодаря 

повышению все той же ставки на экспорт в РФ. Основной экспортный поток 

лома идет в Беларусь, за тем в Казахстан и Италию. Меньшую долю в экспорте 

занимают Молдова, Украина и Китай. 

На данный момент структура рынка металлолома в России достаточно 

развита и является независимой отраслью, в которой определены основные 

игроки и стандарты бизнес-процессов. 

Тем не менее, необходимо обозначить недостатки, присущие российской 

ломодобывающей отрасли черных и цветных металлов, которые в настоящее 

время оказывают внушительное влияние на экономику Российской Федерации – 

это рыночная нестабильность и неустойчивость, дисбаланс между спросом и 

предложением. Сегодня на этом рынке царит олигополия. Около 20 % лома на 

рынок осуществляют предприятия с государственной поддержкой, 50 % — 

приходится на сбор физическими лицами, остальные 30 % — производственные 

предприятия и частные предприятия [6].  

Как признают российские аналитики, теневая стороны данной отрасли 

занимает около 50 % от всего объема заготовки, т. е. порядка 0,5 трлн руб. в 

год [8]. Организация работы в этой отрасли требует серьезных вложений – 

правильно подобранные площадки, лицензии, весы, говорят о высоком пороге 

стоимости стартового капитала для выхода на данный рынок. 

Объем инвестиций в современные технологии и оборудование для сбора и 

переработки лома, а также в автоматизацию и компьютеризацию основных 

бизнес-управленческих процессов напрямую влияют на операционные процессы 
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[7]. Все это определяет обеспеченность ломом металлургических предприятий, а 

следовательно, и конечных потребителей. 

Вторичная переработка металлических изделий способна сберегать 

природные ресурсы для новых поколений, а также снижает выбросы вредных 

веществ в окружающую среду. Всего, с начала XX века в мире переработано 

около 25 млрд тонн металлолома [3], что позволило сократить использование 

угля на 18 млрд тонн, а железной руды – почти на 35 млрд тонн. Переработка 

каждый год 630 млн тонн лома сокращает выбросы углерода при выплавке стали 

на 950 млн тонн [9]. 

Можно предположить, что к 2050 году энергоносители по сравнению с 

отраслью переработки вторсырья отойдут на второй план [9]. В лидеры выйдет 

ломозаготовление, так как металлы во всем мире составляют от 58 % до 90 % 

стоимости твердых отходов. При этом сама по себе отрасль по обращению с 

ломом и отходами металлов, действительно, экологична, так как на каждую 

тонну произведенного металла экономит от 1,6–20 тонн СО2 и позволяет спасти 

более ста кубометров литосферы. 
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