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ного участка изотермы сорбции,  составляет 0,35 ммоль/г, и свидетель-

ствует об образовании на поверхности комплексов состава Вi:L = 1:1, 

где L – бидентатный дитикарбаминатный лиганд. 

В процессе висмута(III) из растворов хлороводородной кислоты 

сорбции поверхность ДТКС окрашивается в желтый цвет, характерный 

для комплексов висмута(III) с серосодержащими лигандами. Спектр 

диффузного отражения поверхностных комплексов висмута(III) пред-

ставляет собой широкую полосу с максимумом при 420 нм. Интенсив-

ность окраски сорбентов пропорционально возрастает с увеличением 

концентрации висмута. Эффект образования на поверхности ДТКС 

окрашенного комплекса висмута(III) использован при разработке мето-

дики его сорбционно-фотометрического определения непосредственно 

на поверхности сорбента. Предел обнаружения висмута, рассчитанный 

по 3S- критерию, равен 0,4 мкг при использовании 0,1 г сорбента. Разра-

ботанная сорбционно-фотометрическая методика использована при 

определении висмута в стандартных образцах состава бронзы оловян-

ной. 

ПРОБОПОДГОТОВКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОЛОТА В 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ 

Спиридонова Е.Н. 

Иркутский государственный университет 

Проведено определение золота в четырех стандартных образцах 

СОП ЗСХО-2004, СОП ХЗС-1-06, СОП ЗСР – 6-03, СОП ЗСР-4-04 с 

массовой долей Au 0,30 г/т, 1,02 г/т, 3,26 г/т и 8,90 г/т соответственно с 

использованием пробирного, пробирно-атомно-абсорбционного и 

атомно-абсорбционного методов с целью оценки качества 

метрологических характеристик. 

Пробирный метод использует свойство расплавленного свинца 

растворять золото и серебро с получением легкоплавких. Методика 

пробирного и пробирно-атомно-абсорбционного  анализов 

предусматривает шихтование, восстановительно-окислительную плавку 

с флюсами, шерберование, купелирование свинцового сплава, 

взвешивание золотой корточки или растворение золота в «царской 

водке» и определение его концентрации в растворе. 

Методика атомно-абсорбционного определения золота включает 

обжиг пробы, растворение золота в «царской водке» и анализ 

полученного раствора золота или органического экстракта после 

концентрирования элемента раствором нефтяного сульфида в толуоле. 
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Метрологическая оценка полученных результатов анализа 

показала, что классический метод определения золота - пробирный 

анализ, не уступает в точности, правильности и повторяемости как 

пробирной плавке с атомно-абсорбционным окончанием, так и анализу 

экстракта. И для проб с высоким содержанием определяемого элемента 

показывает лучшие результаты. 

Для проб с малым содержанием золота отмечается низкая точность 

определения в случае использования пробирного анализа, а атомно-

абсорбционный анализ в сочетании с жидкостной экстракцией снижает 

ошибку определений и повышает точность результатов анализа. 

Для проб со средними содержаниями золота более высокую 

точность и правильность показывает пробирная плавка с атомно-

абсорбционным окончанием. Хотя этот метод имеет худшую 

повторяемость в исследуемом диапазоне содержаний. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ СОРБЦИИ ИОНОВ Cr
3+

 

ПОЛИМЕРНЫМИ КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩИМИ СОРБЕНТАМИ С 

ФАГ ПИРОКАТЕХИНА 
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Необходимость определения хрома в природных и технических 

объектах на уровне массовых концентраций n
.
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предварительного концентрирования, выделения и определения этого 

элемента. В этих целях, наряду с другими методами, эффективно ис-

пользуются ПКС, содержащие в своей матрице хелатообразующие 

функционально-аналитические группы (ФАГ). Они позволяют выделить 

определяемые элементы из растворов сложного состава, снизить предел 

обнаружения, устранить или значительно уменьшить влияние фоновых 

макрокомпонентов, что способствует повышению точности и чувстви-

тельности анализа. 

Синтезирован новый класс полимерных комплексообразующих 

сорбентов – производных полистирол-азо-пирокатехина, содержащих в 

пара-положении к орто-диокси группировке заместители различной 

природы (-NO2, -SO3H, -Br, -NH2). В данной работе представлены ре-

зультаты исследований по изучению условий концентрирования хрома 

сорбентами: полистирол-(азо-1)-3,4-диоксибензол, полистирол-(азо-1)-

3,4-диокси-6-аминобензол, полистирол-(азо-1)-3,4-диокси-6-нитробен-

зол.  


