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держащих бензоксазол-, бензтиазол- и бензилбензимидазолформазанов 
на поверхности силикагеля ДИАСОРБ-100 с триметиламмониевыми 
группировками (далее по тексту ДИАСОРБ-100-ТА) осуществлено ме-
тодом нековалентной иммобилизации по ионному механизму. Содержа-
ние формазановых группировок в модифицированных матрицах соста-
вило 0,0006-0,025 ммоль·г-1. 

В ходе исследований определены оптимальные условия реакции 
комплексообразования иммобилизованных формазанов (рН среды, кон-
центрация иона металла, соотношение V:m и т.д.), получены кинетиче-
ские зависимости извлечения исследуемых ионов из водных сред. В ре-
зультате иммобилизации гетарилформазанов на минеральной матрице 
синтезированы сорбенты, проявляющие избирательную сорбционную 
активность по отношению к ионам Cu (II), Zn(II), Cd(II) и Pb(II). При-
чем, для сорбента на основе 1-(2-гидрокси-5-сульфофенил)-3-метил-5-
(бензилбензимидазол-2-ил) отмечены одинаковые значения как сорбци-
онной емкости (СЕ=0,175 мг·экв·г-1), полученной в статических услови-
ях, так и полной динамической обменной емкости (ПДОЕ=0,175 
мг·экв·г-1) при проведении сорбции в динамике. 

По отношению ко всем исследуемым металлам модифицированные 
сорбенты проявляют ярко выраженные металлохромные свойства 
(∆λ=180-250 нм) в присутствии микроколичеств катионов d-элементов. 

Избирательная сорбция и визуально-аналитический эффект при ре-
акции комплексообразования обеспечивает возможность применения 
модифицированных сорбентов на основе силикагеля ДИАСОРБ-100-ТА 
для селективного извлечения ионов металлов, а также для разработки 
металлохромных индикаторных средств определения ионов Ni(II), 
Co(II), Cu(II), Zn(II), Cd(II) и Pb(II). 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №06-03-08040 
офи. 
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Переход экономики на рыночные отношения и увеличение экспор-
та коньяков в страны ближнего и дальнего зарубежья предъявляют по-
вышенные требования к их качеству. Одной из актуальных задач, стоя-
щих перед производством коньяков, является обеспечение надежной 
стабилизации их к различного рода помутнениям и образованию осад-
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ков. Изменение внешнего вида коньяков, в основном, связано с образо-
ванием коллоидных, в том числе белковых помутнений и выпадением 
кристаллических осадков. Изучение растворимости солей в водно-
спиртовых растворах показало, что к малорастворимым относятся суль-
фаты кальция, магния, калия, аммония; фториды кальция, магния, калия; 
фосфаты всех обнаруженных в коньяках катионов. Однако наиболее 
нежелательными для коньяков являются катионы кальция и магния, об-
разующие с сульфат-ионами соли, выпадающие в осадок. С целью ис-
следования катионного состава коньяков на разных стадиях его получе-
ния был изучен и модифицирован применительно к высокоспиртуозным 
смесям высокоэффективный метод разделения и анализа сложных сме-
сей – капиллярный электрофорез с использованием анализатора "Капель 
103Р" НПФ "Люмэкс", РФ. Данный метод позволил изучить качествен-
ный и количественный катионный состав коньячных спиртов в зависи-
мости от их сроков выдержки и возраста. Исследования проводились на 
базе НИЛ ТВКЗ "KVINT". Полученные данные представлены в таблице. 

 
Концентрация катионов, мг/дм3 № об-

разца Год закладки NH+
4 K+ Na+ Mg2+ Ca2+ 

1 2005 0,7 1,8 4,4 0,3 0,1 

2 1982 2,3 7,4 6,4 0,6 0,3 

3 1968 4,6 17,8 7,7 1,4 0,5 

4 1962 4,7 28,3 8,6 2,0 0,7 

5 1954 5,0 34,4 16,9 3,1 1,0 
 
Проведенные исследования показали, что в молодых коньячных 

спиртах содержатся незначительные концентрации вышеуказанных ка-
тионов, при выдержке в дубовых бочках их количество несколько уве-
личивается за счет миграции из дубовой древесины и испарения легко-
летучих веществ коньячного спирта. Для удаления избытка 
нежелательных катионов изучают и используют различные технологи-
ческие способы обработки коньяков на разных стадиях их приготовле-
ния. 
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