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В последнее время наблюдается возрастающий интерес к интерактивным пере-
вязочным материалам. Одной из разновидности таких материалов являются ин-
дикаторные повязки, способные менять свой цвет в зависимости от pH среды. В 
этом случае повязка выступает в качестве оптического сенсора, позволяющего 
неинвазивно, визуально оценивать процесс ранозаживления и диагностировать 
развитие бактериальных инфекций.  

Простым и экономически целесообразным способом получения индикатор-
ных повязок, является иммобилизация галохромных красителей на целлюлозном 
текстильном материале по технологии прямого крашения, при этом круг при-
годных для этих целей кислотно-основных индикаторных красителей крайне 
ограничен.  

Нами была разработана методика получения 4-гидроксиакридона путем кис-
лотного гидролиза 4-метоксиакридона. Выявлены оптимальные параметры про-
ведения процесса, такие как концентрация раствора серной кислоты, объем рас-
твора кислоты на единицу массы исходного соединения температура и время 
проведения реакции. Установлено существенное влияние объема и концентра-
ции раствора серной кислоты на выход целевого продукта. 

Азосочетанием 4-гидроксиакридона с диазотированной 4,4-
диаминостильбен-2,2-дисульфокислотой получен дисазокраситель (см. рису-
нок). 

 

 
Структурная формула 5-((E)-(4-гидрокси-9-оксо-9,10-дигидроакридин-1-ил)диазенил)-2-

((E)-4-((E)-(4-гидроокси-9-оксо-9,10-дигидроакридин-1-ил)диазенил)-2-
сульфостирил)бензосульфоновой кислоты 

 
Полученный краситель окрашивает хлопковое волокно в сине-фиолетовый 

цвет. Краситель проявляет галохромные свойства. Изменение окраски с розовой 
на синюю наблюдается в диапазоне значений рН-6,5–8. 
  


