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Сорбционная емкость является одним из важнейших свойств сорбентов и пока-
зателем эффективности их использования. Количественно оценить данный па-
раметр позволяет построение изотерм сорбции с последующей их математиче-
ской обработкой.  

Целью работы является изучение влияния концентрации ионов металлов на 
их сорбцию о-сульфоаминополистиролом со степенями модифицирования 0,35 
(САП 0,35) и 0,87 (САП 0,87). 

Построение изотерм сорбции проводилось методом ограниченного объема. 
Масса сорбента составляла 0,0200 г, объем раствора – 50,0 см3. Значение рН 
поддерживали постоянным и равным 5,0 с помощью аммиачно-ацетатного бу-
ферного раствора. Содержание ионов металлов в растворе до и после сорбции, а 
также после десорбции 1 моль/дм3 раствором азотной кислоты определяли ме-
тодом атомно-абсорбционной спектроскопии на спектрометре Solaar M6. 

Получены изотермы сорбции ионов меди (II), цинка (II), никеля (II), кобаль-
та (II) САП 0,35 и САП 0,87, проведена их математическая обработка с исполь-
зованием моделей Ленгмюра, Фрейндлиха, Редлиха – Петерсона, Ленгмюра-
Фрейндлиха и Тота. Рассчитаны сорбционная емкость (amax) САП, параметры 
сродства (Kf) (см. таблицу). 

 
Параметры, полученные в результате математической обработки  

изотерм сорбции ионов металлов САП 0,35 и САП 0,87 
Сорбент САП 0,35 САП 0,87 

Катион металла Cu2+ Co2+ Zn2+ Cu2+ Ni2+ Zn2+ 
amax, ммоль/г 0,27 0,05 0,05 0,48 0,11 0,08 

Kf, 

(ммоль/г)·(л/ммоль)1/n 0,102 0,03 0,02 0,16 0,08 0,03 

 
На основе полученных данных было установлено, что увеличение степени 

модифицирования сорбентов сульфогруппами приводит к возрастанию сорбции 
всех исследуемых ионов металлов. По значению емкостей и параметров срод-
ства исследуемые ионы металлов можно расположить в следующие последова-
тельности: Zn(II)<Cu(II)>Co(II) и Zn(II)<Cu(II)>Ni(II), соответствующие ряду 
Ирвинга – Вильямса. 
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