
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Влияние числа ближайших соседей на эффективность обменной связи 

в простых решётках. 

2. Прямое и опосредованное влияние толщины на температуру Кюри 

тонких плёнок. 

3. Способы изучения магнитной анизотропии ультратонких магнитных 

слоёв. 

4. Перпендикулярная магнитная анизотропия как предпосылка создания 

магнитных сред для сверхплотной записи информации. 

5. Роль атомного упорядочения и микроструктуры в формировании наве-

дённой магнитной анизотропии  

6. Феномен дисперсии магнитной анизотропии. 

7. Особенности доменной структуры в тонких плёнках с различным фак-

тором качества; однодоменное состояние, страйп-структура. 

8. Коэрцитивность доменных границ в тонких плёнках с объёмной и по-

верхностной дисперсиями параметров микроструктуры. 

9. Особенности явления ферромагнитного резонанса в тонких плёнках. 

Спин-волновой резонанс как метод исследования магнетизма плёноч-

ных сред. 

10. Влияние параметров микроструктуры и поверхностного рассеяния 

электронов проводимости на электропроводность плёнок. 

11. Классификация слоистых плёночных структур по типу межслойной 

связи. 

12. Прямой и косвенный обмен в слоистых магнитных плёнках. 

13. Механизмы магнитостатического межслойного взаимодействия. 

14. Особенности гистерезисных свойств магнитных сверхрешёток и сэн-

двичей. 
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15. Эффект гигантского магнитосопротивления в слоистых плёночных 

структурах. 

16. Магнетизм гранулированных сред на основе проводящих и диэлектри-

ческих матриц. 

17. Гигантское магнитосопротивление и гигантский эффект Холла в быст-

розакалённых лентах и гранулированных плёнках. 

18. Гигантский магнитный импеданс в плёночных элементах. 


