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На сегодняшний день один из вариантов лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний – это протезирова-
ние искусственными кровеносными сосудами, но при 
их использовании в организме человека на стенках 
искусственных сосудов наблюдаются отложения, 
которые приводят к повторному протезированию 
сосудов и их замене.

Благодаря биохимическим  исследованиям, су-
ществуют данные о составе плазмы крови человека. 
Это позволяет проводить исследования в моделиро-
ванном растворе плазме крови, параметры которой 
приближены к физиологическим значениям орга-
низма человека.

Таким образом, изучение процесса образования 
малорастворимых фосфатов кальция в организме 
человека и на поверхности имплантатов является пер-
спективным направлением для научных изысканий. 
Необходимо  исследовать процессы кристаллизации 
из модельного раствора плазмы крови на искусствен-
ных сосудах в присутствии глицина.

Для осаждения фосфатов кальция на поверхности 
сосудистых протезов марок «Витафлон», «Intergard 
Silver» и «Intergard Synergy» (табл. 1), были подго-
товлены образцы размером 10 ∙ 10 мм. Затем образцы 
опускали в вертикальном положении в конические 
колбы на 50 мл, в таком положении, чтобы они не  ка-
сались дна и стенок колбы. 

Далее приливали модельный раствор плазмы 
крови человека и полученную систему выдержива-

ли в течение 1 и 2 месяцев в шкафу БИАТРОН при 
температуре 36,6 °С, после чего образцы извлекали 
из  модельного раствора, просушивали при комнатной 
температуре и анализировали посредством оптиче-
ской микроскопии.

Исследован процесс кристаллизации фосфатов 
кальция на искусственных сосудах разных марок 
в растворах, моделирующих состав плазмы крови 
человека, в зависимости от времени синтеза и  кон-
центрации добавки глицина. 

С помощью РФА и ИК-спектроскопии показано, 
что полученные твердые фазы и отложения на со-
судах состоят из карбонатгидроксиапатита В-типа 
и витлокита. Установлено влияние глицина на про-
цесс образования фосфатов кальция. По результатам 
оптической микроскопии сосудов разных марок 
выявлено, что на сосудистом импланте «Витафлон» 
наблюдаются наиболее интенсивные отложения, 
в  отличие от других марок сосудов. Химическими 
методами получено, что с увеличением времени 
синтеза Са/Р коэффициент увеличивается, так как 
меняется фазовый состав твердой фазы. Изучена 
растворимость образцов  в препарате Верапамил 
и  установлены кинетические характеристики дан-
ного процесса. 
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Табл. 1. Примеры искусственных сосудов, использованных в работе

Протез марки «Витафлон»
Материал: Политтрафторэтилен 

(ПТФЭ)

Протез марки «Intergard Silver» 
Материал: Полиэтилентерефталат 

(ПЭТФ) с покрытием CH3COOAg

Протез марки «Intergard Synergy» 
Материал: ПЭТФ с покрытием 

CH3COOAg + триклозан


