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кусственных алюмосиликатов. В качестве сырья был использован сфаг-

ново-пушицевый торф, широко распространенный в Тверской области, 

со степенью разложения 30%, влажностью 20%, зольностью 5% и дис-
персностью 400 м2/кг. В качестве катализаторов исследовались следую-

щие алюмосиликаты. Определено влияние температуры, влажности, 

природы и содержания алюмосиликатов на состав газовой смеси и ее 

теплотворную способность. Исследован качественный состав получае-

мой горючей газовой смеси.  
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Квантовые точки – полупроводниковые нанокристаллы с разме-
ром в диапазоне 2-10 нанометров, состоящие из 103 - 105 атомов, со-

зданные на основе неорганических полупроводниковых материалов Si, 

InP, CdSe. 

Квантовые точки могут быть использованы в производстве раз-

личных люминесцентных материалов, а также в качестве основы для 

производства сверхминиатюрных светодиодов, источников белого света, 

одноэлектронных транзисторов, нелинейно-оптических устройств, фо-

точувствительных и фотогальванических устройств. 

Метод коллоидного синтеза обладает рядом преимуществ: воз-

можность контролировать процесс роста наночастиц, например с помо-

щью варьирования температурных параметров; возможность получать 
наночастицы в виде порошка; относительно невысокие температуры 

синтеза; метод позволяет синтезировать наночастицы с небольшим раз-

бросом геометрических параметров (дисперсия среднего размера 5-10 

%);[1] 
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В настоящей работе синтезированы наночастицы полупроводни-

ков (сульфида цинка и сульфида кадмия). Прекурсоры для синтеза нано-

частиц (растворы солей цинка и кадмия, а также сульфид натрия) вводи-
лись одновременно при постоянном перемешивании в систему содер-

жащую ионную жидкость в смеси с органическими растворителями. 

Наличие наночастиц полупроводников в золях было установлено мето-

дами УФ-спектроскопии и динамического светорассеяния. Синтез про-

веден в среде ионной жидкости тетрафторбората N-децилпиридиния в 

присутствии этилацетата и ацетона. Размеры синтезированных наноча-

стиц сульфида цинка лежит в области 2-15 нм. 

Ионная жидкость в данном случае одновременно выступает в ро-

ли растворителя для получения наночастиц и в роли стабилизатора. Ста-

билизирующее действие ИЖ вызвано наличием доменной структуры 

которая в свою очередь обусловлена различного рода взаимодействиями 
(кулоновские взаимодействия, водородное связывание, стекинг-

взаимодействия и др.). 

 

1. Васильев Р.Б., Дирин Д.Н. // Квантовые точки: синтез, свойства 

и применение: метод. материалы. М., 2007. 34 с.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки Рос-

сийской Федерации в рамках выполнения государственных работ в сфе-

ре научной деятельности. 

 

 

ФТОРИД МАГНИЯ  

ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ И ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 
Голота А.Ф., Дотдаева Б.М. 

Северо-Кавказский федеральный университет 

355009, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 1 

 

Актуальным является поиск и исследование фторидных фаз, ко-

торые могли бы служить основой для получения новых материалов для 

тонкослойной оптики и электронной техники . Для реализации по-

ставленных задач необходимо провести работу по установлению зако-

номерностей синтеза, испарения и конденсации простых и сложных 

фторидов. Для достижения этой цели использованы физико-химический 

анализ систем, препаративные методы синтеза, оптические методы, ме-
тоды рентгеноструктурного, рентгенофазового и термического анализа, 

ИК-спектроскопия и др. Широко известный фторид магния представля-

ет собой единственный в природе материал, сочетающий высокую про-

зрачность в УФ-области с двупреломлением, низшим показателем пре-


